Fyzika IV - cvičení  

Krystalová struktura látek
(24.2.2023)

Příklad 1:

Kolik atomů, resp. strukturních jednotek, připadá na jednu elementární buňku a) prosté, b) prostorově centrované a c) plošně centrované kubické mřížky?

Pojmy mříž vs.hmotná báze.
Příklad 2:
Určete relativní zaplnění elementární buňky (a) prosté, (b) plošně centrované, (c) prostorově centrované kubické mříže. Uvažujte objem zabíraný atomem za kouli s poloměrem r a mřížovou konstantu o velikosti a. Spočtěte obecně a pro variantu (a) spočtěte též číselně pro případ, kdy a = 2r (tj. koule se dotýkají)

Příklad 3:

Vysvětlete princip hmotového spektrometru. Ukažte na příkladě.

Příklad 4:

Určete poměr mřížových parametrů c/a pro sloučeninu DyNiAl, která krystalizuje v hexagonální mřížce a v jedné elementární buňce obsahuje 3 strukturní jednotky. Je známo, že hustota této látky je 7575 kg.m‑3 a jeden z mřížových parametrů je a = 6.999 Å. Lze na základě tohoto poznatku tuto látku charakterizovat jako strukturu s nejtěsnějším uspořádáním atomů (či alespoň jemu blízkou)? 

(Pozn. uvědomte si, že elementární buňka v hexagonální soustavě nemůže mít podstavu šesterečnou, nýbrž kosočtverečnou.)
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